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IFTH

Avenue GUY DE COLLONGUE
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France

16-04699-002 : JERRYCAN 20LProduit / Product : 
Emetteur / Contact : Mr PALLAS Olivier

Commande /Order : BC09439

Reçu le / Received : 11/01/2017

Tests ou conformité demandés

Tests requested / Standards
Conclusion

Conclusion
Conformité partielle sur matériaux plastifiés selon Règlement 10/2011/CE (et modifs) + 

Fiche matériaux organiques (matières synthétiques)

Conforme

Partial compliance on plasticized materials according to the 10/2011/EC Regulation (and 

modifs) + French organic materials (synthetic matters) file

PASS

Les incertitudes de mesure ne sont pas prises en compte pour conclure sur la conformité des analyses sauf demande spécifique du client 

Uncertainties are not taken into account to define compliance on analysis except on specific customer request

Expert Technique Chimie-Contact 

Alimentaire 

Chemistry-Food contact Technical 

Expert

Christelle FRANCONVILLE
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Description : 16-04699-002: Jerrycan 20 L

Description : 16-04699-002: jerrycan 20 L

Matériaux au contact      : Plastique

Foodcontact materials : Plastic

Début des essais / beginning of tests : 17-01-2017

Fin des essais / end of tests : 07-02-2017

Ratio [area (dm²) / volume (ml)] for overall migrations:  1 dm² /100 ml

Ratio followed for specific migrations: 0,6dm2 / 100ml

Les dispositons relatves aux limites de migraton spécifque de l'aluminium (de 1 mg/kg) et du zinc (de 5 mg/kg), 

selon Annexe II - Règlement 10/2011/CE, s'appliquent à compter du 14 Septembre 2018.

Lavage de l'article avant test : 

NON  (selon demande client ou aucune spécif.)
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Migration de 8 métaux dans les matières plastifiées  

specific migration of 8 heavy metals on plasticised materials 
EN13130-1 + Réglement 10/2011/CE (et 

modifs) - Annexe II (et modifs)

CL17-00158.001

PLAST.TRANSLUCID

E

Limites

Limits

Résultats

Results

Simulant

Simulant

Ethanol 20%

Temps de migration

Migration time

10j

Température de migration

Migration temperature

40  °C

Volume simulant

Volume

100  ml

Surface

Surface

0,60  dm²

Migration de l'Aluminium

aluminium migration
< 1mg/kg <0,1  mg/kg

Migration du Baryum

barium migration
< 1mg/kg <0,1  mg/kg

Migration du Cobalt

cobalt migration
< 0,05mg/kg <0,01  mg/kg

Migration du Cuivre

copper migration
< 5mg/kg <0,1  mg/kg

Migration du Fer

iron migration
< 48mg/kg <1  mg/kg

Migration du Lithium

lithium migration
< 0,6mg/kg <0,1  mg/kg

Migration du Manganèse

manganese migration
< 0,6mg/kg <0,1  mg/kg

Migration du Zinc

zinc migration
< 5mg/kg <0,1  mg/kg

Conclusion

Conclusion

Conforme

Pass
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Migration globale : éthanol 20% (°)(R)  

Overall migration : ethanol 20 % (°)(R) 
Règlement 10/2011/CE (et modif) - NF 

EN 1186

CL17-00158.001

PLAST.TRANSLUCID

E

Limites

Limits

Résultats

Results

Méthode

Method

1186-3_Immersion (A)

Durée de la Migration

Migration time

10j

Température de Migration

Migration Temperature

40  °C

Résultat final : Essai 1

Final result : Test 1

<1  mg/dm²

Résultat final : Essai 2

Final result : Test 2

1,4  mg/dm²

Résultat final : Essai 3

Final result : Test 3

<1  mg/dm²

Résultat moyen de 1ère 

migration

Average result from 1st 

migration

< 10mg/dm² <1  mg/dm²

Conclusion

Conclusion

Conforme

Pass

NOTE 1 : 

Notre conclusion "Conforme *", quant aux tests de migration globale, tient compte des tolérances analytiques 

réglementaires telles,

Our "Pass *" conclusion, about overall migration tests, takes into account the standardized analytical tolerances as,

10 mg/dm² avec une tolérance de 2 mg/dm² pour les simulants aqueux ou 3 mg/dm² pour les simulants gras

10 mg/dm²  with 2 mg/dm² tolerance for aqueous simulants or 3 mg/dm² for fatty food simulants

60 mg/kg avec une tolérance de 12 mg/kg pour les simulants aqueux ou 20 mg/kg pour les simulants gras

60 mg/kg  with 12 mg/kg tolerance for aqueous simulants or 20 mg/kg for fatty food simulants

NOTE 2 :

L’aptitude au contact alimentaire est établie sous réserve du respect des listes de substances autorisées , à savoir leurs 

utilisations et leurs spécifications et/ou restrictions le cas échéant, par des réglementations Européennes existantes et 

celles nationales appliquées pour la fabrication des matériaux au contact.

Food contact compliance is declared subject to European and National authorised substances list respect, i.e. use and 

specifications and/or limitations  for foodcontact materials manufacturing.
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| *** Fin du rapport ***

*** End of Report ***
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